
Monteringsanvisning Trebolit 117
Trebolit 117 används som vattenavledande underlagstäckning.

Spikning med pappspik 20x2,8 eller 25x2,5.
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Rostfri bredtrådig klammer i 45° lutning. Minsta ryggbredd 
på klammer 12,9 mm och benlängd 12 mm.

60

80
 m

m 20
20

60 60 60 60 (mm)Metod 2

Avändningsområden
Underlagsduk för träunderlag
(referens JSC. 61  AMA HUS).

Allmänt
Trebolit Underlagsduk 117 ger ett gott 
skydd mot nederbörd under byggti-
den. Produkten är utvecklad för att 
kunna stå exponerad max 2 månader 
utan att materialets beständighet påver-
kas negativt. Bäst resultat uppnås om 
taktäckningsmaterialet monteras i di-
rekt anslutning till läggningen av Trebolit 
Underlagsduk 117. 

Trebolit Underlagsduk 117 lämpar sig 
som underlag för överläggsplattor 
(exempelvis dubbelfalsad takpanna 
av betong eller profilerad plåt) samt 
shingel. 

Tänk på att materialet alltid läggs längs 
med takbrädorna. Tänk på att takytan 
inte kan anses vara halksäker förrän 
strö- och bärläkt är monterade.

Montage kan ske med dold infästning 
(om läktning sker omgående) alterna-
tivt med spikning genom båda lagren 
av underlagstäckningen.

Minsta taklutning avgörs oftast av 
val av taktäckningsmaterial. Rådgör 
därför med tillverkaren av dessa innan 
typ av underlagstäckning bestäms. 
Trebolit 117 klarar en taklutning ned 
till 6° förutsatt att det ovanliggande 
takmaterialet är avsett för dessa tak-
lutningar. Det  
bärande underlaget ska vara stabilt 
och spikbart. 

OBS! Trebolit Underlagsduk 117 är 
endast godkänd för montage med 
dold infästning.

• Spikning genom undre lagret (dold 
infästning): Pappspik 20x2,8 eller 
25x2,5. Spikmönster enligt Metod 1.

• Klammer genom undre lagret (dold 
infästning):  
Rostfri bredtrådig klammer. Minsta 
ryggbredd på klammer 12,9 mm och 
benlängd 12 mm. Avstånd  
och mönster enligt Metod 2. Som 
alternativ använd rostfri klammer 
motsvarande minst Rapid 140/10 
med dubbla rader av klammer c/c 
60 mm.

Om spikpistol används för pappspiken, 
justera anslagskraften så att spikhuvu-
det inte perforerar materialet. Spiken 
skall slås i rakt för att optimal täthet 
skall uppnås. 

Vid kall väderlek kan materialets klis-
terkant behöva ligga an en tid för att 
en tät skarv ska bildas. Detta  
är särskilt kritiskt vid flacka taklutning-
ar (<18°) och/ 
eller då produkten monteras med dold 
infästning.  
För att påskynda vidhäftningen 
förvärm skarven med  
varmluftpistol vid temperaturer under 
10 °C.

På träunderlag



9. Avslutning över oventilerad nock
För icke ventilerad nock avslutas montaget genom 
att underlagstäckningen monteras upp till nocken 
på respektive sida. Över nock läggs sedan en våd 
av materialet som överlappar minst 150 mm på varje 
sida. Skarven spikas sicksack c/c 60 mm eller klistras 
med Trebolit Asfaltklister (två strängar) samt kläms 
mot underlaget med ströläkten.

8. Avluftningsrör, etc
För att täta en cirkulär genomföring använd en sk 
gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till 
rörets diameter.  Lägg tre strängar av Trebolit Asfalt-
klister under stosen och tryck ut massan så att den 
flyter ut på stosens kant.

1. Vinkelränna
Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du 
med att täcka in den med en våd av materialet. Börja 
läggningen från takfot till nock. Spika eller klamra vå-
den i nocken och längs kanterna. Överlappa våden i 
ränndalen med 200 mm. Lägg 3 strängar med Trebolit 
Asfaltklister. Trampa till våden.
Håll samman takhalvorna med ett plåtbeslag. Då 
undviker du stora rörelser i underlaget som kan göra 
att underlagstäckningen spricker.

200 4. Tvärskarv vid infästning i undre lagret
Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att 
vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall 
därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan 
klistras med Trebolit Asfaltklister för att säkerställa 
skarvens täthet. 
Lägg ett lager klister 2-3 mm tjocklek på en bredd 
av 80 mm längs skarvkanten. Det är en fördel att 
låta klistret torka 20-30 minuter innan ytorna pressas 
samman. Spika eller klamra undre ytan. Läktning skall 
ske omgående.

10. Avslutning över ventilerad nock
För ventilerad nock avslutas montaget genom att 
underlagstäckningen monteras upp till nockbrädorna. 
Spika med pappspik sicksack c/c 60 mm på respek-
tive sida.  Täck över ventilationsöppningarna med en 
fiberduk. Se till att ventilationsöppningen är väder-
skyddad under byggtiden. 

5. Gavel med trekantlist
Drag upp pappen på listen och vik ner den på utsidan. 
Fäst på listens ovansida med pappspik c/c 60 mm 
och på utsidan c/c 200 mm.

c/c 200

c/c 60

6. Uppdragning på vägg
Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning 
på sargar dras pappen upp 300 mm och spikas i 
ovankant c/c 60 mm. Övre kanten skall därefter alltid 
skyddas med utanpåliggande träpanel, plåt som dra-
gits in i tegelfog etc. Enbart klistring mot vägg utan 
yttre skydd ger inte en tät avslutning!

c/c 60

300

7. Skorsten, etc
Vid genomföringar som t ex skorsten används ett 
underbeslag av plåt. Lägg underlagspapp fram till 
och förbi håltagningen. Montera därefter plåtbeslaget. 
Fortsätt läggningen av underlagspappen uppåt. Klist-
ra pappen mot plåtflänsen med Trebolit Asfaltklister.
OBS! Om taket skall täckas med skyddsbelagd tak-
papp monteras plåtbeslaget i samband med läggning 
av övre papplaget.

2. Takfot
Lägg en ca 300 mm bred remsa underlagstäckning 
under fotplåten. Spika fast remsan med pappspik  
c/c 300 mm. 
Spika fast fotplåten med pappspik c/c 150 mm. Rulla 
ut första våden så att den i underkant slutar ca 2 cm 
från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/
klammer i ovankant och klistra med Trebolit Asfalt-
klister mot fotplåten. Tryck till så att asfaltklistret flyter 
ut i kanten. 
OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC.

c/c150

3. Infästning i undre lagret
Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produk-
ten ska ligga jämt på underlaget. Infästning ska göras 
i materialets klisterkant.
Börja med att avlägsna vådens skyddsfilm på klis-
terkanten. Beroende på val av spik eller klammer gör 
infästningarna enligt metod 1 eller 2. Rulla ut nästa 
våd och upprepa infästningen i den andra vådens 
överkant. Dra av skyddsfilmen i nederkanten av den 
andra våden. Tryck till med foten längs skarven. 
Påbörja omedelbart läktning av taket för att förhindra 
skador av blåst.
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Monteringsråd underlagsbelegg
Trebolit 122, 221, 117, D-Glass & T-Kraft

Spikring med pappstift 20x2,8 eller 25x2,5.
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Bruk
Beleggene er ikke beregnet å fungere 
som komplett  
værbeskyttelse gjennom byggetiden, 
taket bør derfor umiddelbart tildekkes 
av primærtekkingen.

Generelt
Bruk minst 8 cm omlegg. Belegget 
sikksakk spikres, gjennom begge la-
gene, med pappspiker 2,8 x 25 mm
i henhold til skissen. Minste takhelling 
er 14°. Trebolit 122 minste takhelling er 
3°. taket skal umiddelbart tildekkes av 
bitumen overlagsbelegg. 

Spesielt for Trebolit 117
117 kan bare festes med skjult spikring. 
Minste takfall 6°. Som underlagsbelegg 
på taktro: 117 underlagsbelegg monte-
res på rupanel eller trebaserte plater.  
Se Byggforsk for dimensjonering av 
taktro. Sløyfene  
bør monteres omgående. Pappstift 
bør være galvanisert og minimum dim. 
20x2,8 mm.

Liggetid utildekket
Trebolit 117, 122, 221 og D-Glass har 
en maks anbefalt liggetid utildekket 
8 uker. T-Kraft 24 måneder. Det bør 
imidlertid utvises skjønn. Ved monte-
ring i værharde strøk eller i perioder 
med hardt vær bør tiden belegge 
ligger utildekket minimeres. I kalde 
perioder (under +10 grader) vil kle-
bingen reduseres. Benytt varmluftpi-
stol på klebefeltet.



5. Takmøne
Montér belegget opp mot mønet på begge sider av 
taket. Montér deretter en bane over mønet. Fest på 
begge sider med tre striper Trebolit Asfaltlim. Tråkk 
skjøtene godt til. Sikres med sløyfer.

1. Kilrenne
Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, starter du 
med å dekke den med en bane av materialet. Start 
leggingen fra takfot til møne. Spikre eller klamre banen 
i mønet og langs kantene. Overlapp deretter det tilslut-
tende underlagsbelegget minst 200 mm, og lim med 
tre strenger Trebolit Asfaltlim. Trykk til skjøten for god 
sammenklebing.

3. Gavl med trekantlist
Trekk belegget opp på listen og fold den ned på utsiden. 
Fest på listens overside med pappspiker c/c 60 mm, 
og på utsiden c/c 200 mm.

c/c 200

c/c 60

7. Opptrekking på vegg m.m.
Ved overgang til høyere bygning eller f.eks. en takluke 
samt opptrekkinger, trekkes pappen 300 mm opp og 
spikres i overkant med senteravstand 60 mm. Den 
øvre kanten av belegget skal deretter alltid beskyttes 
med utenpåliggende trepanel, plate eller beslag som 
er dratt inn i murfuge, etc. Kun liming mot vegg uten 
ytre beskyttelse vil ikke gi en tett avslutning!

c/c 60

300

6. Pipe
Montér belegget opp til forkant av pipen. Sett på 
pipebeslaget. Montér neste bane som anvist, og fest 
til beslaget med tre striper Trebolit Asfaltlim.

2. Takfot
Legg en ca 300 mm bred remse underlagsdekke under 
fotplaten. Spikre fast fotplaten med pappspiker c/c 150 
mm. Rull ut første banen slik at den i underkant slutter 
på halve fotplaten. Fest banen med spiker/klammer i 
overkant, og lim med Trebolit Asfaltlim mot fotplaten. 
OBS! Fotplaten må ikke være belagt med PVC.

c/c150

4. Tverrskjøt
Eventuell tverrskjøt skråskjæres i henhold til prinsippet på  
illustrasjonen for å unngå at vann trenger inn. Legg tre 
strenger Trebolit Asfaltlim i ytterkanten. La gjerne limet 
få lufte i ca 25 minutter før omslaget legges sammen. 
Spikre en strølekt vertikalt over skjøten for å ytterligere 
sikre tettheten.
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